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greenbuildingproducts.eu
Produktdeklaration - DGNB Neubauversion Biro- und Verwaltungsgebdude (NBV09)

Hersteller BOSIG Baukunststoffe GmbH

Produktname ~ PHONOTHERM® 200 e B 0 5 I G
Produktbewertung

« Das Produkt erfillt die Anforderungen an die Qualitatsstufen 1 bis 4 und tragt zur Erreichung von 10 (von max. 10 erreichbaren) Bewertungspunkten im

Steckbrief 06 "Risiken fiir die lokale Umwelt” bei

greenbuildingproducts.eu

Produktdeklaration - LEED® 2009 New Construction And Major Renovations NC & CS

Hersteller BOSIG Baukunststoffe GmbH
Produktname ~ PHONOTHERM® 200 e B 0 S I G
Produktbewertung

= Das Produkt besteht zu 50% aus recyceltem Material und tragt zur Erreichung von LEED Punkten unter MR Credit 4 bei

» Produkt se sklada z 50 % z recyklovaného materidlu a pfispiva k dosazeni LEED pfi MR Credit 4.

Desky Phonotherm® 200 se vyrabéji z kvalitnich tvrdych polyuretanovych pén FCKW-, HFCKW, které neobsahuji formaldehyd.
Podle specialniho sloZeni se tento material lisuje za pfidani pomocnych latek na kvalitni desky. Phonotherm®200 je funkéni
material, ktery piesvédci svymi mimoradnymi viastnostmi. Phonotherm® 200 je odolny proti vihku a ma vynikajici tepelné izolatni
vlastnosti.

Z divodu odolnosti proti vihku méa Phonotherm® 200 velmi diouhou Zivotnost a netrouchnivi. Tim je Phonotherm® 200 daleko lepSi
nez klasické dievéné desky, napf. desky z lesklé lepenky a MDF, témto deskam se podoba pouze zpracovanim. Phonotherm®
200 Ize opracovavat norméinimi tvrdokovovymi nastroji a opatfit je dokonce i nejiemnéjSimi frézovacimi vzory bez nebezpedi
vylomeni. Kromé toho je Phonotherm® 200 odolny proti chemikaliim, Ize ho snadno zpracovavat a kasirovat i kombinovat s jinymi

materialy.
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Smémice pro zpracovani r B 0 S I G
Phonotherm® 200 B

Pily a frézy
Rychlost fezu:
Rychlost fezu (rovna se obvodové rychlosti) se uréuje primérem a poctem otacek nastroje a vyplyva z tohoto vzorce:
. D-7z.n
= —
000601

D = prmér obézné kruznice [mm] S | _I
n = pocet otacek [1/min]
n = 3,1415927

Optimalniho fezného vykonu a Zivotnosti pilovych listt se dosahuije pfi rychlostech fezu 65 — 70 [m/s]. Kromé jakosti fezaného
materialu ma tvar zubi vliv na jakosti a Zivotnost. Pfednostné by mély byt pouZity pilové listy se stfidavym zubem. Pro
hospodamou praci je kromé vlivl stroje rozhodujici i pfesnost nastroje.

Jakost povrchu pii frézovani a fezani pilou uréuje v podstaté velikost posunu zubu, primér obézné kruznice, pocet britu
a vyska muldy (Muldenhdhe). Tato souvislosti je vyjadiena v tomto vzorci:
fz - Vi. 1000

nz [m m ]
f, = posun zubu [mm]
Vi= rychlost posunu nastroje [m/min]
n = pocet otadek [1/min]
z= pocet ostfi

Pro rychlost posunu nastroje plati tato souvislost:
u=fz.z.n [mm]
1000  [min]
Realné rychlosti posunu by mély byt zvoleny mezi 10 — 15 m /min.
Pro frézovani vyplyvaji v praxi tyto hodnoty:
f,= 0,3 az 0,8 mm jemna tfiska
0,8 az 2,5 mm jemna tfiska 2,5

az 5,0 mm hruba triska

Tabulka hodnot pro posuv & zub nebo skupina zubu:

mékké dievo podéiné f= 02 - 09 mm
mékké dfevo pficné 0,1 - 0,2 mm
tvrdé dfevo 005 - 0,15 mm
triskové desky 0,1 - 025 mm
tvrda vlakna 005 - 012 mm
dyhované desky 005 - 010 mm
lehky kov 002 - 005 mm
desky s umélohmotnou vrstvou 002 - 005 mm

Phonotherm® 200 by mél byt zpracovavan s posuvy zubu skupiny materialu 7 — 8. Uvedené normativy plati pro jednotiivé pilové
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Smémice pro zpracovani r B 0 s I G
Phonotherm®200 5

Pfipustna vyska noze tvarovych noZu:

U upnutych, radilné uspofadanych, jednodilnych noZii jakoz i /nebo u kompozitnich noZi Ize zjistit minimalni tloustku noze amina
minimalni délku upnuti Lmin v zavislosti na presahu noZe t z nasledujicich vypogetnich vzorka.

Pfipustna vyska noze u profilovych nozi ¢ini podie navrhu normy prEN 847-1

Minimalni tloustka noze amin

nuz SP

nuz HL Fir0O<t<1 —> amn=1

niz HSS Fir1<t<5 —> amn=0,25t+075
kompozitni nliZ

nuz SP Firt>5—> amn=0,170-t+ 1,115

nuz HL Firt>5—> amn=0,143 - t+ 1,285
kompozitni nii

niz HSS Firt>5 —> amn=0,125-t+14
masivni niz HM amn=05-t+05

Minimalni upinaci délka Lmin:

U tvarového upevnéni noze: Lmin=0,48 - t+3,8

U silového upevnéni noze: Lmin=15pfit~ 15aLmin=tbeit> 15
U masivniho noze HM plati obecné: Lmin=1+3

Brouseni

Pro predipravu pro dalsi kroky zpracovani Vam nabizime servis brouseni nahrubo se zménim 60 nebo 40i. Pro nejobvyklejsi dalSi
zpracovani postaéi zpravidia hrubé brouseni se zménim 40 nebo 60. Pro kompletné nove zbarveni Phonothermu®200 by méla byt
pouzita jemnéjsi zméni (napf. 240).

Barvy, laky a lazury

Tyto tdaje jsou doporuéenim ve spolupraci s vyrobci barev a nezakladaji zaruku funkce jednotlivych zpracovanych komponent.
Tim upozoriujeme na to, Ze je v kazdém piipadé tfeba provest predem viastni zkousky s poZadovanymi zakladnimi natéry, laky
a lazurami.

Podle okolnosti jsou nutné dalsi predupravy.

1. Pouziti Phonothermu 200 v exteriéru:

Phonotherm®200 je propustna deska. To znamena, Ze pro exteriér musi desku uzavfit lak. Dale je tfeba u bezbarvych laki a lazur
teba dbét na to, Ze je nutné pouzit ochranu proti UV, protoZe jinak miiZe Phonotherm® 200 zeZloutnout. Pfi oSetfeni kvalitnéjSimi
barevnymi lazurami, nap. Osmo (jedno-razova lazura) nebo Sikkens (Cetol) nenastévaji po roce v dusledku povétmostnich viivii a
napf. u pouzivaného zahradniho nabytku zadné zméfiteiné zmény. Jinymi dobrymi kvalitami jsou laky na bazi PU, napr. odetieni
PU 1K od RAMPS, které je vybaveno ochranou proti UV. Podle kvality laku je tfeba pfedem pouZit zakladni natér. Podpimeé Ize
pouZit Brillux Epoxid Haftgrund 855 a laky z akrylovych pryskyfic.

2. Poutziti Phonothermu®200 v interiéru:
P pouziti Phonothermu® 200 v interiéru Ize eventualné upustit od kvalitnéjSich laki, protoZe Gpiné uzavieni poru neni nutne. Je
viak tfeba dbat na to, Ze pouziti ve vihké oblasti je stejné jako pouZiti v exteriéru.

3. Zachovani charakteristiky (struktura povrchu):

Pro zachovani charakteristiky Ize postupovat takto: Jemnym brousenim az do zmitosti 240 se lazury ,utfou” houbou nebo podobné
a slabé se setfou. Po uschnuti se obrousi brusnym flisem, takZe tvrdé dily (kovové podily atd.) se znacné zvyrazni. Mékke a
nasakavé dily se zbarvi pigment lazury. Pro zlepSeni efektu Ize postup nékolikrat opakovat.
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Aby se jesté lépe zvyraznila barva a struktura desek a pro Udrzbu Ize pouZit dfevné oleje, napf. Danish Qil nebor Teak Oil.

Lepeni

VSeabecne pokyny:

Phonotherm® 200 méa schopnost nasavani, takze se musi pracovat vdy v souladu s lepidlem s pfedchozim disperznim
natérem nebo bez ného. Lepené plochy musi byt ¢isté a suché. Dale je nutné zbavit plochu vosku a udrzovat ji bez tuku.
Zbytky jinych nebo stejnych starych lepidel musi byt odstranény. Jestlize Phonotherm® 200 neni obrouSeny, musi byt povrch
zdrsnén.

Lepidla jakoz i Cistidla musi byt v kazdém pfipadé bez rozpoustédel. Obecné doporuujeme provést viastni zkousky

s pozadovanymi lepidly.

Lepeni ploch

Povrch musi byt obrouseny, bez prachu, tuku a oleje. Pro plo$né lepeni doporuéujeme polyuretanova lepidla 2K bez
rozpoustédel. Lepidlo ze nanést manuainé nebo strojné. Nize uvedena ploSna lepidla jsou jiz vyzkousena a Ize je obdrZet pfes
nasi firmu. Pro plo$né lepeni s Phonothermem® 200 jsou vhodné vrstvené lisované hmoty a folie PVC / laminaty PVC o tloustce
min. 0,8 mm. Obecné doporuéujeme provést viastni zkousky s pozadovanymi lepidly (zejména u lepeni tvrdych latek) a s vrst-
venymi lisovanymi hmotami.

Tabulka: vyzkousena plosna lepidla

orodukt | Mustota | sméSovaci | . | viskorita | hustota doba. | turdost | PVIRE E AT

[g/cm’] |  pomér b [mPas] | [g/em] | ‘o o DF = T e
COSMOPUR 156 100:26 GT 800 1800 1,48 80 85 22,0 6,5
841 ’ 30:1,0VT | 805 3000 1,48 40 85 22,0 6,5
COSMOPUR | ,,, | 100:30GT | 800 1600 1,38 360 80 16,5 35
849 ’ 2810VT | 805 2000 1,38 260 80 16,5 35
COSMOPUR 147 100:23 GT 800 2000 1,42 270 70 18,0 6,0
850 ' 36:1.0VT | 805 3000 142 240 70 18,0 6,0
COSMOPUR 147 100:20 GT | 800 2100 142 480 45 6,0 25
839 ’ 4210VT | gos5 3100 142 440 45 6,0 25
COSMOPUR | ;o | 100:18GT | 800 | \eeiin 1,54 240 55 12,5 35
885 ' 4210VT | gos pasttzni 1,54 270 55 12,5 35
COSMOPUR 157 100:15GT | 800 e 1,52 75 60 13,0 50
890 ' 100:19,5VT | 805 pasttzni 1,52 75 60 13,0 50

(GT = hmotnostni dily, VT = objemové dily)

Upozornéni! Zvlastni pokyn: )

Vyse uvedené Gdaje jsou uvedeny dle nejlepdiho védomi podle stavu techniky, nejsou ale zarukou bezvadného zpracovani nasich produktl. Udaje vychazeji z vysledka
praxe a z provedenych zkousek, jsou viak nezavazné a nejsou prislibem viastnosti ve smyslu jurisdikce BGH. Pravn zavazny pfislib urcité viastnosti nebo vhodnosti pro
konkrétni el pouiti nelze z naich tidaiji odvodit. Doplfiujici Udaje nasich referentii pfedstavuiji pouze doporuceni, za které se rovnéz neprebira ruceni.

Z diivodu mnohostrannych moZnosti pouZiti nasich produkti doporuéujeme provést pred kazdym pouZitim dikladnou zkousku vhodnosti projektu na originalnich materialech
pred tim, neZ bude schvalen pro zpracovani resp. dalsi zpracovani.

Nage (idaje jsou nezavazné, prodez nepiebirame Zadnou zaruku za jejich spravnost. RuGeni za eventuainé neodbomeé zpracovani na zakladé informaci ud&lenych nasimi
pracovniky z tohoto divodu vyluéujeme.

Tento technicky list nahrazuje véechny piedchozi verze a je platny maximainé do vydani nové verze resp. do 31.12.2016. Od 01.01.2017 si prosim vyZadejte platnou

verz,
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Phonotherm® 200
Technické udaje:
Phonotherm 200 RG 500 RG 700
Materidl material z tvrdé polyuretanové pény bez
Y FCKW, HFCKW a formaldehydu
Objemova hmotnost 550 + 50 kg / m* 700 + 50 kg / m*
Pevnost v ohybu v souladu s
Tloustka desky 15 mm ca.7.8 N/ mm* ca. 105N/ mm* DIN EN 310
Pevnost v tiaku pfi 10 % stlaceni ca. 7000 kPa ca. 8100 kPa DIN EN 826
E modul ca. 500 N / mm? ca. 750 N/ mm?
" ¥ & v souladu s
Odolnost proti vytaZeni Sroubu ca. 650 N ca. 800N DIN EN 320
Tloustkové bobtnani 19% 19 R
po 24 hod. skladovani ve vodé ' ca.1% interne
Nasakavost vodou & :
po 24 hodinach skladovani ve vod& ca.5% ca.4% interné
Zména rozméru & 0 _—
po 24 hod. skladovéni ve vodé ca. 1% ca. 1% interné
Koeficient délkové roztaznosti v souladu s
v Obiastl m - 20 dO i 60 oC ca. 28,375 ' 10'5 I K ca. 28,375 3 10'5] K DiN 51045_1
Hodnoty difuze vodnich par pro DINEN ISO 12572 /
tloustku desky 15 mm peca. 17 |/ sqca.027m | pca 25 / sqca. 037m DIN 52 615
tloustku desky 20 mm pca.23 / sqca.047m
tloustku desky 30 mm pMca.d46 /| sqca.1,4m
tloustku desky 50 mm pca.27 | sqca.14m
K DIN EN ISO 12 667 /
Trida stavebnin B2 Trida stavebnin B2 DIN 4102
Chovani pii pozaru bez hoficich kapek bez horicich kapek
TiidaE Trida E DIN EN 13501-1
Zbytkova vihkost 2-4%
Tolerance tloustky, nebrouseno +0,4 mm
Tolerance tloustky, brouseno +0,2 mm
Tepelna stabilita —40 °C bis +80 °C

Odolny proti starnuti

odolny proti hnilobé a trouchnivéni

*  ZkuSebni Sroub: SPAX® T-Star plus 4,0 x 60

BOSIG GmbH

www.bosig.de
info@bosig.de
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Koeficient prostupu tepla U u Phonothermu® 200 jako rozmér pro tepelnou vodivost podie DIN 4108:

Model pro nezacisténe profily (obr. 1.). Model pro volné leZici sparu mezi betonovymi stav. dily (obr. 2.).
Rahmen
Beton
Profil . Phonotherm 200 |
Wan f— >
- Profildick oAl
Profildicke TOIMCKe
innen auBen innen aussen
. - Wandstarke _
) Wandstarke » = -
Obr. 1. Nezacistény profil. Obr. 2. Phonotherm® 200 — Situace pfi pfechodu tepla pfi montazi

zvnitrku smérem ven.
mit: 1/U=Rr=s/Ao+Rsi*+Ree

s= tloustka desky
Mo= tepelna vodivost
Rsi/ Rse= odpor pfi pfestupu tepla
Rr=1/U= tepelny odpor
U = koeficient prostupu tepla

tenelné vodivost Phonothermu® 200. RG 500~ Méfena hodnota podie EN 12 887 Mo= 0,0761W/(mK)

tepelna vodivost Phonothermu® 200, RG 700 méfena hodnota podle DIN 52 612 Moo= 0,1012W/ (m-K)

odpor pfi pfestupu tepla uvnitf podie DIN 4108 Rs= 0,13 (m?-K)/W

odpor pii prestupu tepla venku podie DIN 4108 Ree = 0,04 (m?-K) /W

) Phonotherm® 200, RG 500 Phonotherm® 200, RG 700
“°“5f:f[*n‘1’;?ky A=0,0761 W/ (m-K) A=0,1012W/ (m-K)
sIAN[M-K) /W] | UW/(m2K)] SIN(MK) /W] | UW/ (m2K)]

10 0,099 3,72
15 0,197 2,72 0,148 314
20 0,263 2,31 0,198 2,72
25 0,329 2,01 0,247 2,40
30 0,394 1,77 0,296 214
35 0,460 1,59 0,346 1,94
40 0,526 1,44 0,395 1,77
45 0,591 1,31 0,446 1,63
50 0,657 1,21 0,494 1,51
55 0,723 1,12
60 0,788 1,04

Tab. 1.

Tepelny odpor konstrukce s / A a koeficient prostupu tepla U v zavislosti na tloustce desky.
Dbejte prosim na to, Ze toto jsou Cisté méfené hodnoty bez hodnot pfirazky podie DIN 4108

BOSIG GmbH www.bosig.de
info@bosig.de
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Koeficient tepelného mostu W (hodnota Ps) a teplotni faktor frsi Phonothermu® 200 jako méfitko pro doklad o tepelném
mostu podle EnEV pro Phonotherm 200 jako zakladni profil ve vyrobé oken:

koeficient tepelného pozadavek podle
mostu DIN 4108
¥ (hodnota Psi)
0,057 Wi(mK) B S
spinén
. ‘ pozadavek podle
20,70
0,80 spinén

Tab. 2.
PoutZiti zakladnich profili z Phonothermu 200 odpovida DIN 4108-Dodatek 2.
Pausalni doklad o tepelném mosté smi byt proveden podie EnE.

Okrajové podminky:
Stavebni a klimatické podminky splfiuji normu DIN 4108, Dodatek 2 a normativy normované v DIN ISO 10211. Stavebni
dil okno se pro zjednoduseni vypoctu bere jako deska o tioustce 70 mm.

Upozornéni! ZviaStni pokyn: )

Vyse uvedené (daje jsou uvedeny podie nejlepdiho vidomi o stavu techniky, nejsou vSak zarukou bezvadného zpracovani nasich produktil. Udaje vychazeji z praktickych
vysledkil a zkousek provedenych u nas, jsou véak nezavazné a nejsou ujisténim o viastnostech ve smyslu jurisdikce BGH. Pravné zavazné ujisténi o urcité viastnosti

nebo vhodnost pro konkrétni (iéel pouZiti nelze z nasich (daji odvodit. Doplitkové Udaje nasich referentil pfedstavuji pouze doporuceni, za které se nepfebira Zadné

rueni.

Na zékladé mnohostrannych moznosti pouZiti nasich produkti doporuéujeme provést pred kazdym poutitim dikladnou zkouSku vhodnosti pro projekt s ohledem na originalni
materialy, a sice pfed zpracovanim resp. dalSim zpracovanim.

Nase (idaje jsou nezavazné, proto nepfebirame zruku za jejich spravnost. Z tohoto divodu vyluéujeme ruceni za eventualng neodbomé zpracovani informaci, které udelili nasi
spolupracovnici,

Tento technicky list nahrazuje vSechny piedchozi verze a plati nejdéle do vydani nové verze, resp. do 31.12.2016. Od 01.01.2017 vy prosim vyZadejte platnou verzi.

Dr. Hermann, aplika¢ni technika, Gingen / Fils

BOSIG GmbH www.bosig.de
info@bosig.de
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Piklady oblasti pouziti: Phonotherm® 200 ma mnohostranné pouZiti. PouZiva se mj. jako délici stény v mokré a vihké oblasti,
naklizky u dvefi do mokrych a vinkych prostor, uzaviraci okenni profily, skfifiky Zaluzii, desky na terasu, pracovni kuchyriské desky,
fasady, rozpérky, oddélovaci desky v oblasti stavebnictvi a vyrobé vozidel (napf. zamezeni vzniku tepelnych most).

Ochrana zZivotniho prostfedi: Vznikly odpad Ize 100% recyklovat. Phonotherm® 200 neobsahuje formaldehyd a neuvoliiuje
fyziologicky relevantni mnozstvi chemickych latek.

Zpracovani: Zpracovani se provadi pomoci obchodné béznych dievoobrabécich stroji osazenych tvrdokovovymi nastavci.
Obecné doporuéujeme odsavani. Prach vznikajici pii zpracovani (pilovani, brouseni, frézovani) je fyziologicky nezavadny a
nevykazuje viaknitou formu. Pfi seSroubovani by se mélo dbat na to, aby bylo provedeno predvrténi resp. aby se pouZily Srouby
s vrtaci $pickou. Phonotherme 200 Ize zaSroubovat, material Ize frézovat, brousit, vriat a spolu lepit.

Lepeni: Lepeni spoji desek, pfifezi a lit je napr. velmi dobie mozne dvouslozkovymi polyuretanovymi lepidly. Pro plosne
lepeni jsou vhodna jedno- nebo dvouslozkova polyuretanova lepidia. Ohledné lepidel se prosim informujte s ohledem na Vas$
konkrétni pfipad pouziti.

Skladovani a doprava: Phonotherm® 200 musi byt skladovan v suchu a vodorovné polozené po celé plose. Produkt nepodieha
nafizeni o nebezpecnych latkach ani jinym predpisim o skladovani a dopraveé.

Vyhody:

e (Ispomy e vysoka odolnost proti chemikaliim

e odolny proti vihku e recyklovatelny

e odolny proti starmuti a netrouchnivi « biologicky a ekologicky nezavadny, odolava plisni a
e odolny proti kofentm hnilobé

e dobré tepelné izolaéni vlastnosti  snadno zpracovatelny

e teplotné stabilni

Rozmeéry:
standardni formaty: 2400 x 1350 mm
3600 x 1350 mm
tloustky: RG 500 od 15 mm do 60 mm
RG 700 0d10 mm do 50 mm

Dal3i prifezy a tlouatky na poptavku. Zviastni pfifezy a kasirovani je vSeobecné mozne. Mame mnoho moznosti vyroby desek
v souladu s Vadimi pranimi. Zde je v3ak potfeba se podrobné domluvit a nutny je téZ vykres. Prosime, abyste se u nas poptali.

BOSIG GmbH www.bosig.de
info@bosig.de



